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HALFEN HZA DYNAGRIP Zahnschienen

Allgemeine Hinweise

Leviat verpflichtet sich zur Minimierung
und, wo immer maoglich, zur vollstandigen
Vermeidung von Bau-Risiken.

Dieses Zertifikat ist ein wichtiger Indikator ftr
die Sicherheit, Zuverléassigkeit und Qualitat
unserer Produkte und schafft zusatzliches
Vertrauen in seine Eignung flr die Industrie.
Es bestétigt, dass dieses Produkt bestimmte
Leistungs- und Qualitatssicherungskriterien
erfullt.

Diese Zulassung gilt nur fur original
HALFEN Produkte, hergestellt

von Leviat. Die Angaben auf den
folgenden Seiten sind nicht Ubertragbar
auf Produkte anderer Hersteller.

Eine unsachgeméaBe Verwendung

dieser Informationen birgt Risiken.
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Allgemeiner Teil
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Handelsname des Bauprodukts HALFEN gezahnte Ankerschienen HZA
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Herstellungsbetrieb Leviat Werke
Leviat Manufacturing Plants
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z31595.23 8.06.01-33/22
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Besonderer Teil

1

3.1

Z31595.23

Technische Beschreibung des Produkts

Die HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA ist ein System bestehend aus einer C-férmigen
gezahnten Schiene aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit mindestens zwei auf dem
Profilriicken unlésbar befestigten Ankern und HALFEN Zahnschrauben.

Die Ankerschiene wird oberflachenbilindig einbetoniert. In den Schienen werden HALFEN
Zahnschrauben mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben befestigt.

In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellit.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemadR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Ankerschiene
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fiihren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Ankerschiene von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produktes im Hinblick auf

die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Widerstand gegen Stahlversagen der Anker

Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung
zwischen Anker und Schiene

Widerstand gegen Stahlversagen der Schienen-
lippen und Herausziehen der Spezialschraube

Widerstand gegen Stahlversagen der
Spezialschraube

Widerstand gegen Stahlversagen durch
Uberschreitung der Biegefestigkeit der Schiene

Maximales Montagedrehmoment, um Schaden bei
der Montage zu vermeiden

Widerstand gegen Herausziehen des Ankers

Widerstand gegen Betonausbruch

Min. Rand-, Achsabstand und min. Bauteildicke,
um Spalten bei Montage zu vermeiden

Charakteristischer Rand- und Achsabstand gegen
Spalten unter Last

Widerstand gegen lokalen Betonausbruch —
lastabtragende Flache des Ankerkopfes

Ngys,a Siehe Anhang C1
Ngy.sc siehe Anhang C1

Nfys. 5 Suv siehe Anhang C1
Ngy s siehe Anhang C2

Smax Siehe Anhang A7
Mgy s riex Si€he Anhang C1

Tinst,g > Tinst,s Siehe Anhang B4

Ny p siehe Anhang C3
h.; siehe Anhang B3
kern s kyern siehe Anhang C3

Smin Siehe Anhang A7
Cmin 3 hmin Siehe Anhang B3

Ser,sp 3 Cer,sp Si€he Anhang C3

A, siehe Anhang A6

8.06.01-33/22
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Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)
- Widerstand gegen Stahlversagen der Vri,s Siehe Anhang C8

Spezialschraube unter Querlast ohne Hebelarm

- Widerstand gegen Stahlversagen durch Biegung der | Mg, ; sieche Anhang C8
Spezialschraube unter Querlast mit Hebelarm

- Widerstand gegen Stahlversagen der V;?k,s,z,y s Suv s Veksey 5 Veksay
Schienenlippen, Stahlversagen der Verbindung siehe Anhang C5
zwischen Anker und Schiene und Stahlversagen des
Ankers (Querlast senkrecht zur
Schienenlangsachse)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung Vri,s,x Siehe Anhang C6
zwischen Schienenlippen und Spezialschraube
(Querlast in Schienenlangsrichtung)

- Montagebeiwert (Querlast langs) Yinst Siehe Anhang C6

- Widerstand gegen Stahlversagen der Anker Vrk,s.ax Si€he Anhang C5
(Querlast langs)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung Vrkscx Siehe Anhang C5
zwischen Anker und Schiene (Querlast langs)

- Widerstand gegen Betonausbruch auf der kg siehe Anhang C7
lastabgewandten Seite

- Widerstand gegen Betonkantenbruch kerv s kuery siehe Anhang C7

Charakteristischer Widerstand
unter kombinierter Zug- und Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Ankerschiene | k5 ; k4 siehe Anhang C8

Charakteristische Widerstande fir zyklische
Ermudungsbeanspruchungen unter Zuglast

- Ermudungswiderstand gegen Stahlversagen des Leistung nicht bewertet
gesamten Systems (stetige oder tri-lineare Funktion,
Prufverfahren A1, A2)

- Dauerermiidungswiderstand gegen Stahlversagen Leistung nicht bewertet
des gesamten Systems (Prufverfahren B)

- Ermidungswiderstand gegen Stahlversagen des ANgk sion 3 Nioksn (n =10 bis n = «)
gesamten Systems (Lineare Funktion, siehe Anhang C9
Prifverfahren C)

- Ermidungswiderstand gegen Betonversagen Leistung nicht bewertet

(Exponentialfunktion, Prifverfahren A1, A2)

- Dauerermidungswiderstand gegen Betonversagen Leistung nicht bewertet
(Prufverfahren B)

- Ermidungswiderstand gegen Betonversagen ANgicen 3 ANy pEn
(Lineare Funktion, Prifverfahren C) (n = 10 bis n = =) siche Anhang C10

Z31595.23 8.06.01-33/22
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Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand fiir seismischer
Beanspruchung
(Leistungskategorie C1)
- Widerstand gegen Stahlversagen fur seismische Leistung nicht bewertet

Beanspruchung unter Zuglast
(Leistungskategorie C1)
- Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer | Leistung nicht bewertet

Beanspruchung fur Querlast senkrecht zur
Schienenlangsachse (Leistungskategorie C1)

- Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer | Leistung nicht bewertet
Querbeanspruchung in Schienenlangsrichtung
(Leistungskategorie C1)

Charakteristischer Widerstand unter Zug- und/oder

Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)
- Verschiebungen (statische und quasi-statische dno ; Onw- siehe Anhang C4
Einwirkungen) Svy0 5 OV, ; Ovx0 ; Ovxeo
siehe Anhang C7
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C12 und C13
3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke
Wesentliches Merkmal Leistung
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330008-04-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [2000/273/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 4. April 2023 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Muiller

Z31595.23 8.06.01-33/22
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z.B.: HZA 38/23 A4

72\ A ‘ ‘ A

@) naasnm (@) HZA 38123 A4 ‘

a) Pragung auf der
Innenseite des
Profilrickens

H oder HALFEN

ZA Typ der Ankerschiene
38/23 GroBe
A4 Werkstoff

Werkstoff der gezahnten Ankerschiene:

Kennzeichnung der HALFEN gezahnte Ankerschiene

b) Aufdruck am Profilsteg

Herstellerkennzeichen

Ankerschiene
HZA

Anker Rundform (auch —
als AnschweilRanker -
2

in I-Form maglich)

1 | gezahntes Profil
HZA 38/23

Profil

HZA 41/22

&

HALFEN-HZS

Zahnschraube

@ Unterlegscheibe

Sechskantmutter

Kennzeichnung der HALFEN Zahnschraube
z.B.: HALFEN 8.8

=) =

~_l

H oder HALFEN
8.8

Herstellerkennzeichen
Festigkeitsklasse

Werkstoff der Zahnschraube:
Stahl
Keine Kennzeichnung

Stahl Nichtrostender Stahl
Keine Kennzeichnung fir 1.0038/1.0044/1.0045 A2 1.4301/1.4307/1.4567/1.4541
SV 1.0242+7Z/1.0529+Z Ad 1.4401/1.4404/1.4571/1.4578
Nichtrostender Stahl L4 1.4362
A2 1.4301/1.4307/1.4567/1.4541 |F4, FA 1.4462
Ad 1.4401/1.4404/1.4571 HCR 1.4529/1.4547
L4, DX 1.4062/1.4162/1.4362 Festigkeitsklasse der Zahnschrauben:
F4, FA 1.4462 Stahl
HCR 1.4529/1.4547 8.8 Festigkeitsklasse 8.8
Nichtrostender Stahl
50,70 Festigkeitsklasse 50, 70

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Produktbeschreibung
Produkt und Kennzeichnung

Anhang A2

731638.23

8.06.01-33/22
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Tabelle A1: Werkstoffe und Anwendungsbereiche

Teile-Nr
Bezeichnung

Anwendungsbereiche

1

2

Trockene Innenraume

Feuchte Innenraume

Ankerschienen dlirfen nur in Bauteilen
unter den Bedingungen trockener
Innenrdume verwendet werden

Ankerschienen dlrfen zusatzlich in
Bauteilen mit normaler Luftfeuchte
verwendet werden. Fiir Beispiele siehe
Anhang B1

@ | Schienenprofil

Werkstoffe
Stahi Stahi
1.0038 (A), 1.0044 (A), 1.0045 (A) 1.0038 (A), 1.0044 (A), 1.0045(A)
1.0976 (D) 1.0976 (D)

feuerverzinkt 2 55 um geman (N)
1.0242+Z (U), 1.0529+Z (U)
feuerverzinkt = 15 ym

feuerverzinkt = 55 ym geman (N)
Nichtrostender Stahl ¥

1.4301 (G), 1.4307 (G), 1.4567 (G)
1.4541 (G)

Stahl Stahl
1.0038 (A), 1.0214 (B), 1.0213 (B) 1.0038 (A), 1.0214 (B), 1.0213 (B)
1.1132 (E), 1.1122 (E), 1.5525 (l) 1.1132 (E), 1.1122 (E), 1.5525 (I)
1.5535 (1), 1.5523 (H), 1.0045 (A) 1.5535 (1), 1.5523 (H), 1.0045 (A)
@ |Anker 1.0401 (C) 1.0401 (C)
feuerverzinkt = 55 yum geman (N) feuerverzinkt = 55 um geman (N)
Nichtrostender Stahl ¥
1.4301 (G), 1.4307 (G)
1.4567 (G), 1.4541 (G)
Stahl Stahl
Festigkeitsklasse 8.8 (J) Festigkeitsklasse 8.8 (J)
HALFEN feuerverzinkt = 50 um geman (P) ) feuerverzinkt = 50 ym geman (P) "
® Zahnschraube Nichtrostender Stahl ®

Festigkeitsklasse 50,70 (K)
1.4301 (G), 1.4307 (G)
1.4567 (G), 1.4541 (G)

Unterlegscheibe 3
@ (R) und (S)

Produktionsklasse
A, 200 HV

Stahl
EN 10025:2005
galv. verzinkt 2 5 ym geman (O)

Stahl

EN 10025:2005

feuerverzinkt = 50 ym geman (P) "
Nichtrostender Stahl 9

Stahlsorte A2, A3 (K)

Sechskantmuttern
®
(M

Stahl
Festigkeitsklasse 5/8 (L)
galv. verzinkt =2 5 um gemas (O)

Stahl

Festigkeitsklasse 5/8 (L)
feuerverzinkt = 50 ym geman (P) "
Nichtrostender Stahl ¥
Festigkeitsklasse 70, 80 (M)
Stahlsorte A2, A3 (M)

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Produktbeschreibung

Werkstoffe und Anwendungsbereiche

Anhang A3

731638.23

8.06.01-33/22
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Tabelle A1 (Fortsetzung): Werkstoffe und Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche

1.4062 (F), 1.4162 (F)

2 3 4 5
e -
ZI c
2 f: geman EN 1993-1-4:2006 + A1:2015, Tab. A.2
=3

o Far CRC 1l For CRC IV Fir CRC V

Werkstoffe
Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl

P 1.4401 (Q), 1.4404 (G) 1.44623 (G) 1.4529 (G), 1.4547 (G)
| schienenprotil 1.4571 (G), 1.4362 (G)

Nichtrostender Stahl
1.4401 (G), 1.4404 (G)
1.4571 (G), 1.4362 (G)

Nichtrostender Stahl
1.44622 (G)

Nichtrostender Stahl
1.4529 (G), 1.4547 (G)

1.4578 (G)

@ | Anker 1.4578 (G)
Stahl ¥
1.0038 (A)
Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl
HALFEN Festigkeitsklasse 50,70 (K) | Festigkeitsklasse 50,70 | Festigkeitsklasse 50,70
® Zahnschraube 1.4401 (G), 1.4404 (G) (K) (K)
1.4571 (G), 1.4362 (G) 1.44622 (G) 1.4529 (G), 1.4547 (G)

Unterlegscheibe 9
@ (R) und (S)

Produktionsklasse
A, 200 HV

Nichtrostender Stahl
Stahlsorte A4, A5 (K)

Nichtrostender Stahl
1.44622 (G)

Nichtrostender Stahl
1.4529 (G), 1.4547 (G)

Sechskantmuttern
©lm

Nichtrostender Stahl
Festigkeitsklasse 70, 80
(M)

Stahlsorte A4, A5 (M)

Nichtrostender Stahl
Festigkeitsklasse 70, 80
(M)

1.44622 (G)

Nichtrostender Stahl
Festigkeitsklasse 70, 80
(M)

1.4529 (G), 1.4547 (G)

A - EN 10025-2:2004
B - EN 10263-2:2017
C - EN 10277-2:2008
D - EN 10149-2:2013
E - EN 10263-3:2017

F - EN 10088-2:2014
G - EN 10088-3:2014
H - EN 10269:2013

I - EN 10263-4:2017

J - ENISO 898-1:2013

1) oder galv. verzinkt mit Sonderbeschichtung = 12 um

2)1.4462 nicht fir Schwimmbader geeignet
3) nicht im Lieferumfang enthalten

K- EN ISO 3506-1:2009
L - EN ISO 898-2:2012
M - EN I1SO 3506-2:2009
N - EN ISO 1461:2009
O - ENISO 4042:1999

P - EN ISO 10684:2004
R - EN ISO 7089:2000
S - EN ISO 7093-1:2000
T - EN ISO 4032:2012
U - EN 10346:2015

4 nur fir AnschweiBanker mit ausreichender
Betondeckung nach EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

5) Anker aus nichtrostendem Stahl nur in Kombination mit
Schienenprofil, Schraube, Unterlegscheibe und Mutter aus

nichtrostendem Stahl

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Produktbeschreibung

Werkstoffe und Anwendungsbereiche

Anhang A4

731638.23
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Tabelle A2: Profilabmessungen (Stahl und nichtrostender Stahl)
Abmessungen
Ankerschiene
HZA Werkstoff beh heh teh,b ton,) deh f ly
[mm] [mm4]
29/20 Stahl 29,0 20,0 2,5 2,5 14,0 5,0 10.200
Stahl &
38/23 nichtrost. Stahl 38,0 23,0 3,5 3,0 18,0 55 21.100
41/27 Stahl Bild 1 40,0 27,0 4,2 4,0 18,0 7,0 39.000
53/34 _ Stanl & 525 | 340 | 40 | 40 | 225 | 75 | 92:600
nichtrost. Stahl
64/44 _ Stanl & 640 | 440 | 45 | 50 | 260 | 100 | 240.300
nichtrost. Stahl
41/22 . Stanl & Bild2 | 41,3 20,7 2,5 2,5 22,3 7,2 12.600
nichtrost. Stahl
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anh A
Produktbeschreibung nhang AS
Profilabmessungen

731638.23
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Rundanker

5

I-Anker

la

o
o

Tabelle A3: Ankerabmessungen (Rundanker und I-Anker)

Rundanker I-Anker
Ankerschiene
HZA min |a da | dn | th An min |a tw | bn | th | wa An
[mm] [mm?] [mm] [mm?]

29/20 64,0 8 16 1,9 151 69 5 18 3,5 | 12-20 156
38/23 73,0 10 20 2,2 236 128 6 17 5 20-30 | 220
41/27 124.0 12 25 2.7 378 128 6 17 5 25-35 | 275
53/34 123,7 12 25 2.7 378 128 6 17 5 30-40 | 330
64/44 1 1 ) -1 =1 140 7.1 20 6 41-50 | 529
41/22 63,3 8 16 1,9 151 69 5 18 3,5 | 12-20 156

") Produkt nicht vorhanden

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anhang A6
Produktbeschreibung g

Abmessungen der Anker

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Bild 1 Bild 2
Rundanker I-Anker
X S X X S X
P
Anker
Profil
i
> min | > min |

Tabelle A4: Ankeranordnung

Achsabstand der Anker Endabstand Min. Schienenléange
S X Imin
Ankerschiene
HZA - 5 Rundanker I-Anker Rundanker [-Anker
m e Bild 1 Bild 2 Bild 1 Bild 2
[mm]
29/20 50 200 282 282 106 106
38/23 80 250 282 282 136 136
41/27 80 250 35 35 150 150
53/34 80 250 35 35 150 150
64/44 80 3009 =1 35 =1 150
41/22 50 250 259 259 100 100

1) Produkt nicht vorhanden
2) Endabstand darf bis 35 mm erh6ht werden
3) Im Falle von zyklischen ermidungsrelevanten Zuglasten: smax = 250 mm

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anhang A7
Produktbeschreibung nhang

Ankeranordnung und Schienenlange

Z31638.23 8.06.01-33/22
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HALFEN Zahnschrauben

I

bcboJ

Doppelschlitz zur

Kennzeichnung

=

der Lage

Pragung

; gem. Anhang A2

C

rad

Tabelle A5: Abmessungen der HALFEN Zahnschrauben

Breite |Diagonale| L&nge | Kopfdicke
Ankerschiene Zahnschraube Gewinde- BPebo,1 Bebo d Bebo,2 teoo
HZA HZS Wizl durchmesser
[mm]
29/20 HZS 29/20 8.8 M12 13,4 27,1 20,9 6,5
8.8
38/23 A4-70 M12 17,0 37,0 28,8 8,0
und HZS 38/23 538
41/27 :
/ Ad-70 M16 17,0 37,0 28,8 8,0
8.8
Ad-70 M16 21,0 51,6 41,6 11,5
53/34 HZS 53/34 38
A4-70 M20 21,0 51,6 41,6 13,0
8.8
Ad-70 M20 24,7 63,1 51,0 14,0
64/44 HZS 64/44 38
Ad-70 M24 24,7 63,1 51,0 16,0
8.8 M12 20,5 42,5 34,7 55
41/22 HZS 41/22 A4-50 M12 20,5 42,5 34,7 7,5
8.8 M16 205 | 425 34,7 7,5
A4-50 ’ ’ ’ ’
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Produktbeschreibung Anhang A8
HALFEN Zahnschrauben, Abmessungen

731638.23
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Tabelle A6: Festigkeitsklassen

Stahl " Nichtrostender Stahl )
Festigkeitsklasse 8.8 50 70
fuk [N/mm?] 800 500 700
fyc [N/mm?] 640 210 450
Beschichtung feuerverzinkt -

) Werkstoffe gemafi Anhang A2 und Anhang A3-A4, Tab. A1

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anhang A9
Produktbeschreibung 9

HALFEN Zahnschrauben, Festigkeitsklassen
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Anwendungsbedingungen

Beanspruchung der Ankerschienen und Zahnschrauben:

e Statische und quasi-statische Zug- und Querlast senkrecht zur Schienenlangsrichtung sowie
Querlast in Schienenlangsrichtung.

e  Zyklische ermidungsrelevante Zuglast flr Ankerschienen/Schrauben gem. Anhang C9, Tabelle C11

e Brandbeanspruchung: Betonfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60

Verankerungsgrund:
e Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton geman EN 206-1:2000.
e Festigkeitsklassen C12/15 bis C90/105 gemanr EN 206-1:2000.
e (erissener oder ungerissener Beton.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

e Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume
(gezahnte Ankerschienen und Zahnschrauben geman Anhang A3-A4, Tabelle A1, Spalten 1 - 5)

e Bauteile unter den Bedingungen von Innenrdumen mit normaler Luftfeuchte (z.B. Klichen, Bader und
Waschkiichen in Wohngebauden mit Ausnahme permanenter Dampfeinwirkung und Anwendungen
unter Wasser)

(gezahnte Ankerschienen und Zahnschrauben gemal Anhang A3-A4, Tabelle A1, Spalten 2 - 5)

o GemaB EN 1993-1-4:2006+A2:2015 in Bezug auf die Korrosionsbesténdigkeitsklasse CRC I
(gezahnte Ankerschienen und Zahnschrauben geméan Anhang A4, Tabelle A1, Spalten 3 - 5)

e GemaB EN 1993-1-4:2006+A2:2015 in Bezug auf die Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC IV
(gezahnte Ankerschienen und Zahnschrauben geman Anhang A4, Tabelle A1, Spalte 4-5)

e GemaB EN 1993-1-4:2006+A2:2015 in Bezug auf die Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC V
(gezahnte Ankerschienen und Zahnschrauben geman Anhang A4, Tabelle A1, Spalte 5)

Bemessung:

e Ankerschienen missen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

e Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der
Ankerschienen und Zahnschrauben anzugeben (z.B. Lage der Ankerschiene zur Bewehrung oder zu
den Auflagern).

o Die Bemessung von Ankerschienen unter statischer und quasi-statischer Belastung sowie
Ankerschienen unter Brandbeanspruchung erfolgt geman EOTA TR 047 “Design of Anchor
Channels”, Marz 2018, oder EN 1992-4:2018.

e Die Bemessung von Ankerschienen unter Ermiidungsbeanspruchung erfolgt gemai EOTA TR 050
,Calculation Method for the Performance of Anchor Channels under Fatigue Loading"“, Juni 2022.

Die charakteristischen Widerstadnde sind mit der minimalen wirksamen Verankerungstiefe berechnet.

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anh B1
Verwendungszweck nhang

Spezifikation

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Einbau:

o Der Einbau der Ankerschienen erfolgt durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht
des Bauleiters.

e Verwendung der Ankerschienen nur so, wie vom Hersteller geliefert - ohne Veranderungen,
Umordnung oder Austausch einzelner Teile.

e Ablangen der Ankerschienen, nur wenn Stilicke einschlieB3lich der Endabstédnde und minimalen
Schienenlangen geman Anhang A7, Tabelle A4 erzeugt werden und nur zur Verwendung in
trockenen Innenrdumen (Anhang A3, Tabelle A1, Spalte 1). Bei Ankerschienen aus nichtrostendem
Stahl gibt es keinerlei Einschréankungen hinsichtlich des Korrosionsschutzes fir den Einsatz von
abgeschnittenen Schienenrlicken, wenn das Trennen fachgerecht durchgefiihrt wird und eine
Verunreinigung der Schnittkanten mit rostenden Materialien verhindert wird.

e Einbau nach der Montageanleitung des Herstellers geman Anlagen B6 und B7.

o Die Ankerschienen sind so an der Schalung, der Bewehrung oder Hilfskonstruktion zu fixieren, dass
sie sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht
bewegen.

e Einwandfreie Verdichtung des Betons unter dem Kopf der Anker. Die Schienen sind gegen
Eindringen von Beton in den Schieneninnenraum geschitzt.

o Unterlegscheiben kénnen geman Anhang A3-A4 gewahlt und separat durch den Anwender bezogen
werden.

e Ausrichtung der Zahnschrauben (Doppelschlitz geméaB Anhang B7) rechtwinklig zur Schienenachse.

o Die angegebenen Montagedrehmomente geman Anhang B4 sind aufzubringen und diirfen nicht
Uberschritten werden.

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anh B2
Verwendungszweck nnang

Spezifikation

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Tabelle B1: Minimale wirksame Verankerungstiefe, Randabstand und Bauteildicke

Verwendungszweck
Montageparameter der Ankerschienen

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA 29/20 38/23 41/27 53/34 64/44 41/22
Minimal wirksame Netmin 82 94 148 155 178 82
Verankerungstiefe
Min. Randabstand [mm] Crmin 50 75 75 100 125 50
het + th 1 + Cnom ¥

Min. Bauteildicke Aimin

125 125 170 200 200 125
" th = Ankerkopfdicke
2) Smin, Smax gem. Anhang A7, Tabelle A4
8 Cnom gem. EN 1992-1-1 :2004 + AC 2010

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anhang B3

731638.23
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Tabelle B2: Minimale Achsabstédnde und Montagedrehmomente der HALFEN

Verwendungszweck
Montagekennwerte der HALFEN Zahnschrauben

Zahnschrauben
Montagedrenmoment Tinst 4
HALFEN i, el Aligemein 2 Stahl — Stahl Kontakt 9
gezahnte Zahn- abstand der Tinsta Tinsts
Ankerschiene schrgube Zahnschrauben : ‘
HZA Smin,cbo Stanl nichtrost. Stahl Stahl | hichtrost. Stahl
1 1
88Y 5o [ 700 | 88 [ son [ 700
[mm] [Nm]
29/20 12 60 35 -5 -5 75 =9 -5
12 60 55 =5 50 75 -9 50
38/23
16 80 75 -5 75 185 -9 130
12 60 75 -5) —-5) 75 -5) -5
41/27
16 80 125 -9 -9 185 -9 -9
16 80 135 -9 130 185 -9 130
53/34
20 100 165 -5 165 360 -5 250
20 100 315 = 250 360 -5 250
64/44
24 120 375 =95 335 625 =5 435
12 60 30 20 | 50 20 | -9
41/22 5
16 80 40 50 - 140 50 -9
) Werkstoffe gemai Anhang A2 und Anhang A3-A4, Tab. A1
2 Geman Anhang B5, Bild 1
%) Gemaf Anhang B5, Bild 2
4 Tinst darf nicht Gberschritten werden
5 Produkt nicht vorhanden
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anhang B4

731638.23
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Allgemein Stahl - Stahl Kontakt

Das Anbauteil befindet sich in Das Anbauteil befindet sich nicht in
Kontakt mit dem Schienenprofil Kontakt mit der Betonoberflache. Das
und der Betonoberflache. Anbauteil wird gegen die Ankerschiene
Das Montagedrehmoment wird mittels passender Stahlteile (z.B.
geman Anhang B4, Tabelle B2 Unterlegscheibe) verspannt.
aufgebracht und darf nicht Das Montagedrehmoment wird gemas3
Uberschritten werden. Anhang B4, Tabelle B2 aufgebracht und

darf nicht Gberschritten werden.

U-Scheibe

-
|——
—

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anh B
Verwendungszweck nhang BS

Lage des Anbauteils

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Montage der HALFEN gezahnte Ankerschiene

diinueyd NI4TVH slemw Buniyameg Jep jne Bunbiisejeq :enasieqoucieg Jap ue Bunbisajeg g'¢
Buniyamag Jap ue Bunbiisajag :anasiaqouciag Jap ue Bunbisaeg /¢

uonynysuoysyiH sienw Bunbisajeg :alesiaqouciag Jap ue Bunbisaleg 9'g

uadweJy sjonw Bunbnsejeq :Bunjeyaszioy 'z

ujabep sjenw Bunbiysajag :BuneyaszioH 'z

snuoNIaIXI NIJTVH SioNIw Bunbisajeg :bunfeyos|yels €'z

ualaIN speww Bunbisajeg :Bunjeyosiyels Z'g

Bunjeyos aip yoinp usgnelyasuyez NI47vH seliw Bunbisejeg :Bunjeyosiyels |'g

“(Bunyiny - : :
-usyaNsIquoy) ‘suojeg
Bun|nyuausiyog 'Suoleg | S8p UBIYIIPIBA

Jep usuleplug | "UBBYDOSSNY | Sep usueysny | pun usbuuquig

‘us|yemsne
uabepaun

i -sbunueld
‘uenequie uep gewsb
Bunieyog aip © usuaIydSISYUY
ul ausiydsIsquy : NEERL/

Anhang B6

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Montageanleitung der HALFEN gezahnten Ankerschiene

Verwendungszweck

8.06.01-33/22
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Montage der HALFEN Zahnschrauben
@ @ = 6)

2
_’ Tt
(e
= ,,‘ 5
[® 1@ 3| dE
i Tinst ‘ A
(LI I\ emsta () v
f ‘ ‘ o -ﬁ\ i \\:‘-— /
: 1"—E—'ﬂ 1 1SN ol
® & B :
Nach dem Einbau:
i f - Richtigen Sitz der Schrauben
HALFEN Zahn- HALFEN Zahn- : Ausrichten der <. T an den Schlitzen des
i schrauben schrauben in den i HALFEN i Schraubenschaftes
¢ gemanB den Schienenschlitz  : Zahnschraube: | ([T il Uberprifen. Die Schlitze
: Planungs- einsetzen. Nach | Anden CNE }j v miissen quer zur
i unterlagen 90°-Drehung im  { Schienenenden ! o B Schienenlangsrichtung
i auswahlen. Uhrzeigersinn i darf im Bereich \ stehen. Wenn die Schlitze

klemmt sich diese

in die Schiene
(Kontrolle der
Lage der
Schraube mittels
Markierungs-
schlitzen).

der End-
Uberstande gem.
Anhang A7 keine
Schraube
installiert werden.

Tabelle B3: Montagedrehmoment

Anziehen der Mutter mit dem
Montagedrehmoment Ting

gemaB untenstehender Tabelle.

Tinst darf nicht Uberschritten
werden. 4.1: Allgemeine
Anwendung, 4.2 und 4.3:
Stahl — Stahl Kontakt.

nicht quer zur
Schienenléngsrichtung
stehen, missen die
Schrauben vollstandig geldst,
erneut eingeflihrt und
angezogen werden.

Lage des Werkstoff Ankerschiene Tinst [Nm]
Anbauteils gem. Festigkeitsklasse HZA M12 M16 M20 M24
Anhang B5
29/20 35 -9 -9 =3
Stahl 8.8 38/23 55 (50) 75 (75) =3 =3
Allgemein und 41/27 75 125 -3 -3
(nichtrost. Stahl 53/34 -3 135 (130) | 165 (165) -3
50/ 70) 64/44 -3 -3 315 (250) | 375 (335)
41/22 30 (20) 40 (50) =3 -3
Stahl 8.8 75 | 502 | 185 | 1402 360 625
S AN chtrost, | 50 | Alle Profile 20 50 > )
Stahl 70 50 130 250 435
" Tinst darf nicht Gberschritten werden
2} Gilt nur fiir HZS 41/22 M12 8.8 und flir HZS 41/22 M16 8.8
8) Produkt nicht vorhanden
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Verwendungszweck Anhang B7
Montageanleitung der HALFEN Zahnschrauben

731638.23
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Tabelle C1: Charakteristische Widerstande unter Zuglast — Stahlversagen Ankerschiene

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Stahlversagen: Anker
hi 20,1 1,4 4 1 20,1
Charakteristischer N kN] Sta 0. 8, 54,0 56,5 00,0 0.
. ,S,a H
Widerstand nichtrost. | 31,4 —2) 56,5 | 100,0 | 22,6
Stahl
Stahl 1,78 1,80 1,78
Teilsicherheitsbeiwert yms D niihtrlolst. 2 1,78 2 1,67 1,80 .80
otani

Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene

Stahl 22,9 36,0 53,6 59,6 | 106,1 18,1

Charakteristischer

Widerstand Nacee | BN Prichrost. | 1 y0 0 | 2 | s5.0 | 04 | 26
Stahl ’ ’ ’ '

Teilsicherheitsbeiwert YMs,ca ! 1,8

Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippen

Achsabstand der

Zahnschraube fiir Nrks, SIN [mm] 58 76 80 105 128 83

Charakteristischer " . lStahI 22,9 39,3 53,6 82,5 | 119,5 | 20,1

Widerstand Rlcs! nichtrost. _2 40.0 ) 70.0 94 .4 261
Stahl ’ ’ ’ '

Teilsicherheitsbeiwert Yms,) D 1,8

") Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2} Leistung nicht bewertet

Tabelle C2: Charakteristischer Biegewiderstand der Schiene

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22

Stahlversagen: Biegung der Schiene

Charakteristischer Stahl 873 1497 | 2289 3452 6935 733

Biegewiderstand der | Mrks,fiex | [Nm] iohirost

Schiene ' -2) 1670 =2 3608 7922 749
Stahl

Teilsicherheitsbeiwert YMs,fiox") 1,15

D Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anh 1
Leistung nhang C

Charakteristische Widerstédnde unter Zuglast — Stahlversagen
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Tabelle C3: Charakteristische Widerstande unter Zuglast — Stahlversagen der
HALFEN Zahnschrauben
HALFEN Zahnschraube Gewindedurchmesser M12 M16 M20 M24
Stahlversagen: Schraube
Stahl 88 | 4%7;1) (;25;)62) 1960 | 2824
Charakteristischer N [KN] ’ ’
Widerstand Flee nichtrost. | 50% 40,3 64,0 -9 =9
Stahl 709 59,0 109,9 | 1715 | 2471
Stahl 8.8 1,50
Teilsicherheitsbeiwert Yus Y nichtrost. 509 2,86
Stahl 709 1,87
VFir HZS 41/22 M12 8.8
2 Far HZS 41/22 M16 8.8
%) Werkstoffe gemaB Anhang A2, A3 und A3
4 Sofern andere nationale Regelungen fehlen
5 Leistung nicht bewertet
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anh c2
Leistung nnang
Charakteristische Widerstande unter Zuglast — Stahlversagen der Zahnschrauben

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Tabelle C4: Charakteristische Widerstande unter Zuglast — Betonversagen

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Betonversagen: Herausziehen
Charakteristischer | g 4anker 136 | 212 | 340 | 340 | -2 | 136
Widerstand in N [kN]
. Rk,p
gerissenem Beton )
C12/15 I-Anker 14,0 19,8 248 29,7 47,6 14,0
Charakteristiseher | g ndanker 190 | 297 | 476 | 476 | -2 | 190
Widerstand in Neo | renn
ungerissenem Beton B
C12/15 I-Anker 19,7 27,7 34,7 41,6 66,6 19,7
C20/25 1,67
C25/30 2,08
C30/37 2,50
Erhéhungsfaktor fir C35/45 2,92
NRi,p C40/50 We [ 3,33
= Nrkp (C12/15) - Wc C45/55 3,75
C50/60 4,17
C55/67 4,58
= C60/75 5,00
Teilsicherheitsbeiwert YMp = Ymc ) 1,5
Betonversagen: Betonausbruch
Ker,N 7,9 8,1 8,6 8,7 8,9 7.9
Produktfaktor k ’ ’ . ’ X ’ -
- 1 Kuer,N 11,3 11,5 12,3 12,4 12,7 11,3
Teilsicherheitsbeiwert yme ! 1,5
Betonversagen: Spalten
Charakt. Randabstand Cer,sp [(mm] 246 281 445 465 534 246
Charakt. Achsabstand Scr,sp 492 562 890 930 1068 492
Teilsicherheitsbeiwert Ymsp 1) 1,5
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anhang C3
Leistung ¢
Charakteristische Widerstéande unter Zuglast — Betonversagen
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Tabelle C5: Verschiebungen unter Zuglast

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Stahl 6,8 9,1 14,4 22,2 38,5 5,1
Zuglast N [KN] ,
nichtrost. 1
-1 )
Stahl 10,9 21,8 37,4 8,5
Stahl 0,5 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6
Kurzzeitverschiebung Ono | [mm] .
nichtrost. |
=1 -1
Stahl 0,9 0,7 0,7 1,0
Stahl 0,9 1,7 1,8 1,4 1,7 1,3
Langzeitverschiebung ON- | [mm] .
nichtrost. 1 18 1 15 14 19
Stahl

1) Leistung nicht bewertet

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anhang C4
Leistung ¢

Charakteristische Widerstéande unter Zuglast — Verschiebungen
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Tabelle C6: Charakteristische Widerstande unter Querlast — Stahlversagen

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Stahlversagen: Anker
Stahl 20,1 43,9 53,6 101,1 156,3 29,7
VRk,s,a,y [kN] .
nichtrost.
) —2)
Charakteristischer Stahl 39,0 95,5 94,4 22,6
Widerstand Stahl | 12,0 | 188 | 324 | 339 | 628 | 12,0
Viksax 1 RN et
) =2 18,8 -2 33,9 62,8 13,5
Stahl
Stahl 1,48 1,48 1,50 1,39 1,50 1,48
Teilsicherheitsbeiwert YMsa ohtrost
Stahl ’ -2 1,48 -2 1,39 1,50 1,50

Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene

Stahl 20,1 43,9 53,6 | 101,1 | 156,3 | 29,7

VRkscy | [KN]

nichtrost.
_2) -2
Charakteristischer Stahl 39,0 95,5 94,4 22,6
Widerstand Stanl | 137 | 216 | 322 | 358 | 637 | 109
VRk,s,c,x [kN] R
nietrost. |\ 5 | p40 | -2 | 330 | 566 | 157
Stahl
Teilsicherheitsbeiwert YMs,ca ) 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippen
Achsabstand der
Zahnschr. fiir Vee) Y [mm] 58 76 80 105 128 83
Charakteristischer Stahl 20,1 43,9 53,6 101,1 156,3 29,7
Widerstand VoResiy | kN nichtrost
) -2 39,0 -2 95,5 94,4 22,6
Stahl
Teilsicherheitsbeiwert yms, ) 1,8

1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Anhang C5
Leistung ¢

Charakteristische Widerstéande unter Querlast — Stahlversagen
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Tabelle C6 (Fortsetzung): Charakteristische Widerstande unter Querlast — Stahlversagen
gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Stahlversagen: Verbindung zwischen Schienenlippen und Zahnschraube unter Querlast in
Schienenlangsrichtung

Stahl 12,6 23,6 23,6 - - 14,4
M12 |—
nichtrost. 1 1 1 1 1 191
Stahl ’
Stahl -1 23,6 32,0 39,5 = 14,4
M16
nichtrost. |
=1 _1) _1
Charakteristischer Viksix Stahl 24,9 51,7 12,1
Widerstand [kN] Stahl | -0 | - | - | 395 | 858 | -
M20
nichtrost. |
1 ) -1 )
Stahl 51,7 68,8
Stahl -1 -1 =N - 85,8 =1
M24
nichtrost. |
—1 ) -1 -1 -1
Stahl 68,8
Stahl 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Montagebeiwert Yinst .
nichtrost. |
-1 -1
Stahl 1,2 1,4 1,0 1,2
) Leistung nicht bewertet
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anhang C6
Leistung ¢
Charakteristische Widerstéande unter Querlast — Stahlversagen
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Tabelle C7: Charakteristische Widerstande unter Querlast — Betonversagen

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22

Betonversagen: Betonausbruch auf lastabgewandter Seite

Produktfaktor ks ") 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Teilsicherheitsbeiwert YMe 2 1,5

Betonversagen: Betonkantenbruch

gerissener Beton Ker,v 6,1 7,5 7,5 75 7,5 6,5

Produktfaktor kiz2
ungerissener Beton Kuer,v 8,5 10,5 10,5 10,5 10,5 9,1

Teilsicherheitsbeiwert Ywme 2 1,5

1) Ohne Zusatzbewehrung. Bei vorhandener Zusatzbewehrung muss der Faktor kg mit 0,75 multipliziert werden.
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C8: Verschiebungen unter Querlast

gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Querlast Stahl 8,0 17,4 21,3 40,1 62,0 11,8
. . v kN i
in y-Richtung » v | NI nlggﬁft -3 155 | -9 | 379 | 375 | 90
hl 1,2 1 2,1 1,1
Kurzzeitverschiebung Suyo | [mm] lSta 0.9 ' 0.9 3 ’ ’
in y-Richtung ¥ ”'CS*;:;SL |11 = | 21 | 21 | 09
. . Stahl 1,4 1,8 1,4 2,0 3,2 1,7
!_angz.e|tversch|ebung Buye | [mm] :
in y-Richtung . mCSr::ﬁISL _3) 1,7 _3) 3,2 3,2 1,4
Querlast Stahl 5,0 7,8 10,5 13,0 28,3 4,7
. . Vx kN -
in x-Richtung 2 W ”'Csflf;ﬁft- S | 82 | - | 146 | 273 | 40
. . Stahl 04 0,2 0,2 0,3 0,9 0,1
Kurzzeitverschiebung Svso | [mm] :
in x-Richtung MRSt | | os | 9 | 05 | 09 | o2
Langzeitverschiebun Stan 0.6 03 0.3 0.5 1.4 0.2
' gR' h | Suxe | mm] [ightrost
In x-Richtung St | | 09 | = |08 | 14 | 03
) y-Richtung (senkrecht zur Schienenlangsrichtung)
2) x-Richtung (in Schienenlangsrichtung)
%) Leistung nicht bewertet
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Leistung Anhang C7
Charakteristische Widerstéande unter Querlast — Betonversagen, Verschiebungen

Z31638.23 8.06.01-33/22
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Tabelle C9: Charakteristische Widerstande unter Querlast — Stahlversagen
HALFEN Zahnschrauben

HALFEN Zahnschrauben Gewindedurchmesser M12 M16 M20 M24
Stahlversagen: Schraube
Stahl 8.8 33,7 62,8 98,0 141,2
Charakterlsnscher Vacs | [KN] 501 253 471 _4 _4)
Widerstand nichtrost. Stahl
70" 35,4 65,9 102,9 148,3
Stahl 8.8 105 2662 519 898
Clharak’Ferlstlscher MOacs | [NM] 501 66 167 _ _
Biegewiderstand nichtrost. Stahl
70" 92 233 454 786
Stahl 8.8 1,25
Teilsicherhei i 3) Q) 2
eilsicherheitsbeiwert YMs nichtrost. Stahl 50 ,38
70" 1,56
) Werkstoffe geméaB Anhang A2 und A3-A4
2 FOr HZS 41/22 M16 8.8, M%%x s wird auf 261 Nm begrenzt.
%) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
4 Leistung nicht bewertet
Tabelle C10: Charakteristische Widerstande unter kombinierter Zug- und Querlast
gezahnte Ankerschiene 29/20 38/23 41/27 53/34 64/44 41/22
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippen und Biegung der Ankerschiene
Produktfaktor Kis Werte geman EN 1992-4:2018, Abschnitt 7.4.3.1
Stahlversagen: Versagen des Ankers und der Verbindung zwischen Anker und Schiene
Produktfaktor k1a Werte geman EN 1992-4:2018, Abschnitt 7.4.3.1
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Anhang C8
Leistung ¢
Char. Widerst. der HALFEN Zahnschraube unter Querlast, komb. Zug- und Querlast

731638.23

8.06.01-33/22
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ermidungsrelevanter Zugbeanspruchung

Tabelle C11: Kombinationen von Ankerschienen und Zahnschrauben unter

Fur Bemessungsverfahren | oder Il fur Prifverfahren C gem. EOTA TR 050, Juni 2022

Gezahnte Ankerschiene Zahnschrauben
Gewinde-
HZA Ankertyp Schraube durchmesser Material
[mm]
38/23
Rundanker HZS 38/23 M16
41/27 Stahl 8.8,
Rundank galv. verzinkt,
53/34 “F_ A?::(e?r * | HzS 53/34 M20 feuerverzinkt
64/44 I-Anker HZS 64/44 M24

Stahlversagen

Tabelle C12: Charakteristische Ermidungswiderstande ANggsjon Mit Unterlast Nigksn —

s‘t?\'i‘:l:; HZA ... 38/23 41/27 53/34 64/44
Last- ANRk slo,n Niok s.n ANRks,lon Niok s.n ANRk slo,n Niok s.n ANRk s,lo,n Niok.s.n
zyklen | eNp | KN] | [kN] | TkND | KNT [ [KND | [kN] | KN
n
<10*| 16,0 0,0 16,0 0,0 30,0 0,0 55,0 0,0
3 2-10*| 16,0 0,0 16,0 0,0 29,0 0,0 45,2 0,0
5 5-10*| 13,3 2,5 13,3 2,5 22,5 3,0 34,6 9,4
§ *% 1-10°| 10,9 49 10,9 4.9 18,5 6,7 28,3 16,9
% = 2-10° 8,9 6,9 8,9 6,9 15,2 9,7 23,1 23,0
ﬁ N 5-10° 6,9 9,0 6,9 9,0 11,8 12,9 17,7 29,4
22 [110° 56 | 102 | 56 |102] 97 |149| 145 |332
%(3 % 2-108 4.6 11,2 4,6 11,2 8,0 16,5 11,8 36,4
fg g:) 5-108 3,5 12,3 3,5 12,3 6,2 18,1 9,1 39,6
ﬁ S 1-107 3,5 12,3 3,5 12,3 6,2 18,1 7,4 41,6
g % 5- 107 3,5 12,3 3,5 12,3 6,2 18,1 4.6 44 9
Oo =108 3,5 12,3 3,5 12,3 6,2 18,1 3,8 45,9
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Leistung Anhang C9
Charakt. Widerstande unter ermiidungsrelevanter Zuglast geman Prifverfahren C —
Stahlversagen

731638.23
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Herausziehen und Betonausbruch:

Abminderungsfaktor fir Herausziehen und Betonausbruch

Tabelle C13: Charakteristische Ermidungswiderstdande nach n Lastzyklen mit statischem
Lastanteil Neok — Betonversagen

Last-
zyklen

n

Nk.c.fat = Nkpfat [-]

0,0

0,1

0,2

0,3

Siok =
0,4

0,5

06 | 0,7 | 038

<10*

0,725

0,668

0,600

0,527

0,450

0,370

0,28810,205(0,120

.10

0,704

0,650

0,585

0,514

0,439

0,360

0,27910,197 (0,114

- . 104
Abminderungsfaktor flir

0,677

0,627

0,566

0,497

0,424

0,347

0,268 (0,1880,106

10°

0,656

0,610

0,551

0,484

0,412

0,337

0,260 (0,181]0,100

ANRkcEn = Nicfar NRke ! 10°

0,636

0,592

0,536

0,471

0,401

0,328

0,251]0,174 (0,094

ANRkp En = Nkpifat- Nrkp 2 10°

0,608

0,569

0,516

0,454

0,386

0,315

0,240 (0,164 0,087

10°

0,588

0,551

0,501

0,441

0,375

0,305

0,232 (0,157 0,081

Siok = 2,25-NEiok/Nrkcp) < 0,8 2 10°

0,567

0,534

0,486

0,428

0,364

0,295

0,223 (0,150|0,075

10°

0,539

0,511

0,466

0,411

0,349

0,282

0,212 (0,140 0,067

107

0,519

0,493

0,451

0,398

0,337

0,272

0,204 (0,133 0,061

107

0,498

0,476

0,436

0,385

0,326

0,262

0,195(0,126 0,055

QN2 |A N2 AN >N

107

0,471

0,453

0,416

0,367

0,311

0,250

0,18410,116 (0,047

2 10°

0,450

0,435

0,401

0,354

0,300

0,240

0,176 0,109 0,041

Ymsiat = 1,35 (Stahl)
YMc,fat = YMp,fat = 1 ,5 (Beton)

" Nrkc statischer Widerstand geman Anhang C3 und EOTA TR 047, Marz 2018 oder EN 1992-4:2018
2) NRk,p statischer Widerstand geman Anhang C3
3) NEiok charakterist. Wert der einwirkenden Unterlast maBgebend fir Betonausbruch bzw. Herausziehen

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, werden die folgenden Teilsicherheitsbeiwerte ywm s flr
die Bemessungsverfahren | und Il geman EOTA TR 050, Juni 2022 fir Prifverfahren C empfohlen.

HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA

Leistung

Betonversagen

Charakt. Widerstande unter ermidungsrelevanter Zuglast geman Prifverfahren C —

Anhang C10

731638.23

8.06.01-33/22
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Tabelle C14: Charakteristische Widerstande unter Zug und Querkraft unter
Brandbeanspruchung — Stahlversagen

Charakt. Widerstande unter Zug und Querlast unter Brandbeanspruchung

Gezahnte Ankerschiene 29/20 | 38/23 41/27 53/34 64/44 41/22
Stahlversagen: Anker, Verbindung Schiene/Anker, Aufbiegen der Schienenlippen,
Biegeversagen, Schraubenversagen
Mi2 2,7 3,5 3,5 =1 =1 2,4
M16 -1 45 4,5 4,5 -1 2,3
R3O0 1 \120 - - - 10,3 10,3 =)
M24 =1 -1 =1 =1 17,0 =1
M12 2,1 2,7 2,7 =1 =1 1,7
M16 -1 3,3 3,3 3,3 -1 1,8
R60
M20 =1 =1 =1 7,8 7,8 =1
Charakt. M24 | Ness . ) =) - i) 14,8 _
Widerstande M12 | Ve 1,5 1,9 1,9 -1 ) 1,1
M16 =1 2,1 2,1 2,1 =1 1,2
R90
M20 - - - 5,3 5,3 =)
M24 = — - - 9,9 -
M12 1,3 1,5 1,5 =1 =1 0,7
M16 -1 1,5 1,5 1,5 -1 1,0
R120
M20 =1 -1 -1 4,0 4,0 _1
M24 = = =N =N 7,4 -
Teilsicherheitsbeiwert ymssi V| [-] 1,0
1) Leistung nicht bewertet
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Leistung Anhang C11

731638.23

8.06.01-33/22
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Tabelle C16: Charakteristische Widerstadnde unter Zug und Querlast unter
Brandbeanspruchung — min. Achsabstand der Bewehrung
Gezahnte Ankerschiene | 29/20 | 3823 | 4127 | 53/34 | 64/44 | 41/22
Min. Achsabstand der Bewehrung ')
R30 a 25 30 35 40 50 25
Min. R60 a (mm] 25 30 35 40 50 25
Achsabstand R90 a 35 35 35 40 50 35
R120 a 50 50 50 50 50 50
) Ausfiihrung des Stahlbetonbauteils geman EN 1992. Die Feuerwiderstandsklasse des Betonbauteils ist
nicht Bestandteil der ETA.
Abb 1 [7777 777 7 7 Abb. 2 77
9 ns i |
4 |AAA
HALFEN gezahnte Ankerschiene HZA
Leistung Anhang C12
Charakt. Widerstédnde unter Zug und Querkraft unter Brandbeanspruchung

Z31638.23 8.06.01-33/22
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